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DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Anexo 2 - LT-L-GERAL-ET-A4-0005-0 - ET Cabos Estais

DETALHES DA CONSULTA:

O peso minimo da camada de zinco para os estais e para os conjuntos varigrip Classe A ndo constam na
documentacao enviada. Sugerimos que ele seja sempre 80% do peso minimo da camada de zinco indicado
para a classe B. Solicitamos, por gentileza, a aprovagao para considerar desta forma.

ANEXOS:
Anexo 2 - LT-L-GERAL-ET-A4-0005-0 - ET Cabos Estais
RESPOSTA: i Aceito [X| Comentarios adicionados i Nao aceito
(Dar explicagdo)
COMENTARIOS:
Estais:
Classe A

1.1/8" - utilizar no minimo 275g/m? para a camada de zinco;
1.3/8" - utilizar no minimo 305g/m? para a camada de zinco.

Varigrip e demais pecas:
A espessura minima (peso) da camada de zinco onde houver a necessidade de sobregalvanizagao
(Classe B), devera ser de 20% acima do especificado em norma para galvanizagao normal.
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