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GTED/SELOG/SR/PF/SC

Reforma do Edificio Sede da Delegacia de Policia Federal em Joinville/SC

PROJETO BASICO - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES
Critérios/Condig¢des/Orientagcbes Gerais da Obra e Servigos

1. OBJETIVO

Este Caderno de Especificagdes tem o objetivo de descrever os servigos e apresentar os
critérios, especificagdes técnicas diretrizes e normativos adotados para a execugdo da obra de reforma
que sera efetuada na Delegacia de Policia Federal, situada em Joinville/SC.

2. ESCOPO E RELACAO GERAL DOS SERVICOS

Para efeito das presentes Especificagdes, os termos CONSTRUTOR, CONSTRUTORA ou
CONTRATADO(A) definem a equipe ou firma responsavel pela execucdo das instalagdes, e o termo
FISCALIZACAO define a equipe que representa a Superintendéncia de Policia Federal em Santa
Catarina perante a CONTRATADA e a quem este ultimo dever-se-a reportar.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para a obra em questdo. Quaisquer dos itens mencionados no presente
caderno e ndo incluidos nos desenhos de execugdo dos projetos, ou vice-versa, terdo o mesmo
significado como se figurassem em ambos, sendo a execugdo de responsabilidade da CONTRATADA

No caso de divergéncia entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificacdes,
prevalecera o contido nestas ultimas. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Caso haja variacdo de area (metragem quadrada) ou de percurso por fatores ndo previstos,
em qualquer uma das etapas de execugdo, o custo para os servicos serda mantido, ndo podendo a
CONTRATADA solicitar pagamento de servigos extras.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem
autorizagio expressa da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessario para a execugdo, a conclusio e a manutencdo das obras.

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalagdes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s poderdo ser retirados com
autorizagdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a aprovagéo
da FISCALIZACAO.

Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de
informagao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos
mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalagdo dos equipamentos.

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam localizadas nas
proximidades da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de toda a propriedade publica e privada,
linhas de transmissdo de energia elétrica, adutoras, telefone, duto de esgoto e drenagem pluvial e
outros servigos de utilidade publica, ao longo e adjacentes a obra, devendo corrigir imediatamente, as
suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

As normas de seguranca constantes destas especificagoes ndo desobrigam a CONTRATADA
do cumprimento de outras disposigdes legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de
sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou
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juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de
materiais inaceitaveis na execucao dos servigos.

A CONTRATADA cuidard para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, ¢ a todo e qualquer bem, piblico ou
privado, adjacente a obra. A FISCALIZACAO nio aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, etc.

Todas as questdes, reclamagoes, demandas judiciais, a¢des por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdo de sua inteira responsabilidade.
Cumpre aa CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a execugdo da obra até
o cumprimento integral do contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO na obra dardo suas instrugdes diretamente ao
Engenheiro residente da CONTRATADA ou seu preposto. Os representantes da FISCALIZACAO e
toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde
estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
obra ainda que nas dependéncias da CONTRATADA .

A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substitui¢io
de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA , desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obra, dotado de paginas numeradas e em
trés vias, onde serdo registradas diariamente todas as atividades, ocorréncias, relagdo dos funcionarios
presentes e demais fatos relevantes relativos a obra.

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanegam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade. Providenciara, ainda, a retirada imediata de detritos dos acessos e das
areas e vias adjacentes e internas ao canteiro que tenham resultado de operagdes relativas as obras.

As instalagdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construgdes
desalinhadas, desleixo nas instalagdes, obras que ndo inspirem seguranga e que sejam desagradaveis a
vista e ao uso. Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos
usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.

Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na interpretagio dos desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na conducdo dos trabalhos, ndo podera ser
invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugdo dos servicos e obras. A
comunicacio entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA ser realizada através de correspondéncia
oficial e anotagdes ou registros no Diario de Obras.

A FISCALIZACAO devera exigir relatorios dirios de execucio dos servicos e obras (Didrio
de Obra), com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, contendo o registro de fatos
normais do andamento dos servi¢os, como: entrada e saida de equipamentos, servigos em andamento,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao local dos servigos, inclusive para as atividades de
suas subcontratadas.

As reunides realizadas no local dos servicos e obras serdo documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela FISCALIZACAO e conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a
serem tomadas.

Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execugdo, devera fazé-los as suas expensas exclusivas e submeté-los a aprovacdo da
FISCALIZACAO. No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operagdes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele as devera recuperar deixando-as em
conformidade como o seu estado original. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e
equipamentos ficara a cargo da CONTRATADA .

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
na execucdo das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas, e pela
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destruigdo ou danificagdo da obra em construcdo até sua definitiva aceitacdo. Os interessados deverdo
vistoriar, até 24 horas antes da entrega das propostas, as dependéncias onde serdo executados os
servigos, tomando ciéncia das caracteristicas, dificuldades e condigdes especiais para a execugdo dos
trabalhos.
Apds, devera ser solicitada a respectiva “Declaragdo de Vistoria”, conforme descrito no
Edital. Quaisquer esclarecimentos adicionais, de ordem técnica, deverdo ser solicitados ao responsavel
pelo Grupo Técnico em Edificagdes, através do e-mail: nelson.nbr@dpf.gov.br.
Abaixo segue a relacdo geral dos servigos que deverdo ser entregues pela empresa
CONTRATADA:
a)  Servigo de Conclusao da Reforma nas Celas.
b)  Servico de Recuperagdo das Fachadas Externas.
¢) Servigo de Recuperagdo das Instalagdes Internas.

3. NORMAS TECNICAS
Os materiais a serem empregados, a obra e 0s servigos a serem executados deverdo obedecer

rigorosamente:

a)  as especificagdes e orientagdes constantes deste caderno;

b) asnormas da ABNT;

c) asdisposigoes legais da Unido e do Governo de Santa Catarina;

d) aosregulamentos das empresas concessionarias;

e) asprescri¢des e recomendagdes dos fabricantes.

4. PLANEJAMENTO DA OBRA

A obra sera executada de acordo com o cronograma de execucdo, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenagdo da FISCALIZACAO da PF, definir um plano de obras coerente
conforme o cronograma fisico-financeiro anexo.

A CONTRATADA deve ficar ciente de que durante a semana, em horario comercial, néo
havera possibilidade do fechamento do registro geral de agua ou desligamento do quadro geral de
energia. A CONTRATADA deve ficar ciente de que, eventualmente, alguns servigos s6 poderdo ser
executados durante a noite, fins-de-semana e/ou feriados. Dessa forma para a mao-de-obra destes
servicos, a CONTRATADA deverd considerar os devidos acréscimos previstos em lei, devendo
realizar um planejamento rigoroso para as diversas etapas da obra, tomando os devidos cuidados para
elaboragdo e programagdo dos servigos criticos que envolvam risco a seguranga e/ou a
operacionalidade das atividades. Nestas circunstancias, os servigos devem ter sua programacdo final
discutida e aprovada junto a FISCALIZACAO.

Serd necessario que a CONTRATADA sinalize ou isole (conforme o caso)
convenientemente o local de trabalho, objetivando dar seguranca aos seus funcionarios, aos servidores
do PF ou a terceiros, adotando todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela
legislacdo vigente.

Qualquer divida ou irregularidade observada nas especificacdes relacionadas aos projetos e
servigos, deverdo ser previamente comunicadas, visto que, ndo serd permitida a alteracdo das
especificacdes, exceto com a autorizagio prévia da FISCALIZACAO.

O local dos servigos devera ser entregue completamente limpo e desimpedido de todo e
qualquer entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

Os residuos e o entulho serdo destinados conforme a resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002
do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgao civil, e serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Ficard a cargo da CONTRATADA a separagdo de residuos e materiais reciclaveis e
reutilizaveis. A PF sera responsavel pela destinagdo dos materiais reutilizaveis originados da obra e
encaminhados pela CONTRATADA, observando o disposto na Instru¢do Normativa n° 01, de 19 de
janeiro de 2010.

Evitar que ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e/ou
superficies de trabalho que possam colocar em risco a seguranga.
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5. MANUAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E INSTRUCOES DE OPERACAO E
Uuso

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o
Manual de Manutenc¢do e Conservacdo e as Instru¢des de Operacdo e Uso, conforme a NBR 5674,
sendo que a sua apresentagdo devera obedecer ao roteiro a seguir:

a) O Manual de Manutengdo e Conservacdo devera reunir as especificagoes dos fabricantes
de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede
nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendacdes de manutencdo e
conservagdo de tais equipamentos;

b)  As Instrugdes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as recomendagdes fornecidas
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagdo, a fim de
permitir sua adequada utilizagdo.

Os Manuais de Manuten¢do ¢ Conservagdo ¢ as Instrugdes de Operagdo e Uso deverdo
considerar, no minimo, os seguintes servigos:
a) Bancadas e divisorias de granito;
b)  Lougas, metais e acessorios;

6. INTERFERENCIAS COM INFRAESTRUTURA EXISTENTE

A limpeza da obra devera ser constante e diaria, sendo que no caso de utilizagdo de locais de
circulagdo de servidores, esta limpeza devera ser feita imediatamente apos o transporte de material ou
circulagdo de pessoal da obra. Sobre os pisos que ndo forem atingidos pela obra, mas que servirem de
circulagdo de pessoal ou materiais, devera ser colocada protecdo que mantenha suas condi¢des
inalteradas.

As sustentagdes deverdo ser projetadas e programadas com a devida antecedéncia e de
acordo com a FISCALIZACAO da PF, devendo-se tomar, na execucio dos servicos, os cuidados e
precaucoes que se fizerem necessarios, a fim de se evitarem danos as instalagcdes existentes
cadastradas ou néo.

A FISCALIZACAO fornecera as indicagdes que dispuser sobre as interferéncias existentes,
podendo, entretanto, ocorrer outras, ndo cadastradas, cuja sustentacdo devera ser programada de forma
ando prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma das obras.

7. SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Fica estabelecido que € de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais e regulamentares sobre seguranga e

medicina do trabalho;

b)  Dar ciéncia aos empregados, por meio de ordens de servigo, das normas

regulamentadoras sobre seguranga e medicina do trabalho;

A CONTRATADA ¢ obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de
prote¢do individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservagdo e funcionamento
nas seguintes circunstancias:

a) Sempre que as medidas de prote¢do coletivas forem tecnicamente inviaveis ou ndo
oferecerem completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou doencas
profissionais;

b) Para atender a situagdes de emergéncia.

8. CADERNO DE ENCARGOS
8.1. Consideragdes preliminares

E fundamental que a CONTRATADA mantenha a obra permanentemente limpa, dada sua
caracteristica, ou seja, reforma em edificio de 6rgdo publico que serd mantido em funcionamento
durante a execuc¢do da obra.

O dimensionamento ¢ organizagdo da mao-de-obra, para a execugdo dos diversos servigos,
serdo atribuicdes da CONTRATADA , que devera atender as normas e legislagdes pertinentes e
considerar a qualificacdo profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.
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A PF podera exigir da CONTRATADA a substitui¢do de qualquer empregado do canteiro
de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como por
conduta nociva a boa administracdo do canteiro.

Todos os materiais, equipamentos ¢ mao-de-obra, salvo disposi¢do contraria, serdo
fornecidos pela CONTRATADA .

Os servigos deverdo ser executados observando-se os procedimentos ¢ Normas Técnicas da
ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

As providéncias e despesas, para as instalacdes provisorias e instalagdo do barracdo,
necessarias a execugdo da obra, serdo da competéncia e responsabilidade da CONTRATADA . A PF
indicara a area onde o container sera instalado.

A CONTRATADA mantera na obra, um diario, cujo modelo sera apresentado e aprovado
pela PF. Nele serdo anotados, diariamente: todos os servicos em execucdo; o pessoal empregado, o
tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as duvidas de projeto, ou de conducdo da obra que a
CONTRATADA tiver; os esclarecimentos e determinagdes que a PF julgar necessarios. As anotagdes,
diarias, serdo feitas em 3 (trés) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas pelas
assinaturas do engenheiro residente e engenheiro fiscal.

Os trabalhos que ndo satisfazerem as condigdes contratuais serdo impugnados pela PF,
devendo a CONTRATADA providenciar a demoli¢do e reconstrugdes necessarias, imediatamente
apos o registro da ordem de servigo correspondente, no didrio de obra.

A medida que as etapas da obra forem concluidas, a CONTRATADA devera providenciar a
limpeza final dos locais readequados a fim de que possam ser vistoriados pela FISCALIZACAO, e
caso considerados entregues, colocados em funcionamento.

8.2. Administracao local da obra

O CONSTRUTOR devera manter na obra, durante o tempo indicado em planilha, efetivo de
mao-de-obra composta no minimo por:

01 (um) mestre de obras (podendo acumular a fungéo de pedreiro);

02 (dois) pedreiros;

01 (um) pintor;

02 (dois) serventes.

8.3. Instalacao do canteiro de obras
8.3.1.  Abrigo provisorio metalico (container)

A Contratada devera providenciar a locagdo de abrigo provisorio metalico tipo container
constituido por um conjunto de dois modulos, podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente com
dimensdes minimas necessarias para abrigar escritorio técnico, depdsito e vestiarios, e 01 (um) para
banheiros. Os sanitarios de operarios deverdo ser do tipo "banheiro quimico", ndo sendo possivel a
utilizagdo dos banheiros existentes nas dependéncias da Delegacia.

Todos os equipamentos referentes a execucao da reforma deverdo ser guardados no depdsito,
com aprovacdo da Fiscalizagdo. Deverao ser atendidas as dimensdes minimas dos ambientes e demais
exigéncias dispostas na NR-18, com relagdo as instalagdes do canteiro de obras.

O frete para transporte dos abrigos provisorios até a obra bem como sua retirada ao final dos
servigos devera ser providenciado pela contratada.

Caso seja inviavel a utilizagdo dos containeres, um novo tipo de instalagdo devera ser
acordada entre a FISCALIZACAO e o CONSTRUTOR.

Como critério de medigdo sera utilizado a locagdo mensal do abrigo.

8.3.2.  Normas técnicas
Néo se aplicam.

8.3.3.  Especificagbes de utiliza¢do
O posicionamento do barracdo para operarios obedecera as seguintes regras basicas:
e Reduzir, tanto quanto possivel, as distancias entre os locais de estocagem e de
preparo ou emprego de materiais;



pOLICIA

Policia Federal Termo de Referéncia - Reforma DPF/JVE/SC Anexo |
Encargos e Especificagbes de Engenharia e Arquitetura
Critérios/Condig¢des/Orientacbes Gerais da Obra e Servigos

e Evitar o excesso de cruzamentos em transporte de materiais, através da escolha
adequada dos locais de estocagem e preparagdo dos insumos a serem utilizados;
e Dispor, racionalmente, as maquinas e os equipamentos fixos, (betoneiras, serras
circulares, etc);
Um arranjo fisico adequado implicara nas seguintes principais vantagens:
e  Maior produtividade;
e  Maior seguranga;
e  Melhora qualidade de vida dos usuarios.
No caso de danos eventuais, serdo eles reparados de imediato pelo CONSTRUTOR
empregando mao-de-obra adequada e material equivalente ao entdo existente.

8.3.4.  Diretrizes gerais de fiscaliza¢do

Nenhum elemento do canteiro podera prejudicar a arborizagdo da rua ou sua iluminagao,
assim como a utilizacdo das vias para o transito de pessoas e veiculos, e respectiva visualizagdo de
placas ou avisos de transito;

A implantagdo do canteiro devera atender aos requisitos da norma regulamentadora NR18 -
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

8.3.5.  Pardmetros de medicdo
8.3.5.1. Mensurag¢do dos Servigos

A execucdo dos servigos, os materiais e equipamentos utilizados e outras despesas relativas a
instalacdo do canteiro de obras, incluindo a operagdo e a retirada apds a conclus@o dos servigos, serdo
remuneradas pelo preco global de acordo com a planilha de orgamentos a ser apresentada e o
cronograma financeiro proposto.

8.3.5.2. Servigos inclusos nos precos:
Fornecimento e instalagdo de todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita
execuc¢do dos servigos.

84. Placa de identificacio de obra

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em local a ser determinado pela
Fiscalizagdo com area no tamanho de 4 m? (2,5x1,6) m, conforme modelo exigido pelo manual visual
de placas de obra do Governo Federal a ser oportunamente encaminhado a Contratada, e que contera
objeto do contrato, valor contratual, data de inicio e término, propaganda institucional entre outros
dizeres previsto em Legislagao.

Como critério de medigdo sera utilizado a area da placa de obra.

8.5. Mobilizac¢io, desmobilizacio e instalacoes provisorias

A contratada devera providenciar toda a mobilizag¢do e desmobilizagdo do canteiro de obras,
removendo todos os materiais excedentes, entulhos e restos de obra.

Como critério de medigdo sera utilizada a unidade (mobilizacao e desmobilizago).

As Instalagdes provisorias de agua, luz, for¢a e esgoto, se necessarias, serdo executadas por
conta da Contratada que devera utilizar os sistemas ja existentes do local da obra adaptando-os as suas
necessidades.

Como critério de medigdo sera utilizado a unidade.

8.6. Demolicao de estrutura em concreto

A estrutura em concreto armado das paredes divisorias da Sala Segura deve ser demolida
para liberacdo do espaco. A demolicdo deve ser executada manualmente e com auxilio de
equipamentos do tipo martelete.

A demoligdo das estruturas de concreto deve ser executada na mais perfeita técnica de
engenharia, atentando para a seguranga estrutural de todos os sistemas (estruturas) envolvidas. A
execugdo deve levar em conta a geracdo de esforcos e a estabilidade global da estrutura. Ndo devem
ser demolidas pecas estruturais sem a avaliagdo do projetista responsavel.
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Como critério de medicdo sera adotado o volume bruto de concreto demolido (volume
anterior a demoligdo).

8.7. Demoli¢iio de alvenaria sem reaproveitamento

Toda alvenaria indicada em projeto devera ser demolida dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de protegao.

Os materiais e instalagdes embutidos e afixados na alvenaria (tubos, caixas passagem, fiagdo
elétrica, e outros) deverdo ser analisados pela Contratada e Fiscalizagdo para possivel aproveitamento.
Em caso de negativa, os materiais e instalagdes deverdo ser desconsiderados e demolidos e/ou
retirados juntamente com a alvenaria.

Na abertura a ser feita na cozinha, para instalagdo de porta de aluminio para acesso ao
espaco vazio, verificar a possibilidade de manter a janela existente.

Como critério de medicdo sera adotado o volume em m’.

8.8. Retirada de esquadrias metalicas

Deve ser realizada a remocdo cuidadosa dos brises verticais indicados em projeto,
posicionados na fachada lateral direita e na fachada anterior (fundos).

Como critério de medigdo sera utilizada a area de esquadria a ser removida.

8.9. Piso e Rodapé Ceramico
8.9.1. Utilizacgdo

Em areas externas e internas, assentados com juntas a prumo sobre superficie previamente
preparada com argamassa de regularizagio.

8.9.2.  Normas técnicas
A execugdo da pavimentacdo em piso ceramico obedecera as normas da ABNT,
particularmente a seguinte:
e NBR 9817/1987 — Execugdo de piso com revestimento ceramico (NB-1069/1986);
e ABNT NBR 13755:2017 Revestimentos cerdmicos de fachadas e paredes externas
com utilizacdo de argamassa colante - Projeto, execucdo, inspe¢do e aceitacdo -
Procedimento.

8.9.3.  Diretrizes gerais de execu¢do

O piso e rodapé ceramico deverdo ser assentados sobre superficie devidamente limpa, livre
de poeira e particulas soltas, com argamassa pré-fabricada de alta adesividade conforme
especificagdes do fabricante.

No assentamento, piso e o rodapé deverdo ser batidos, um a um, a fim de garantir a perfeita
aderéncia. Apos a secagem da argamassa, as pegas deverdo ser percutidas, a fim de garantir a perfeita
aderéncia. As pegas mal assentadas deverdo ser substituidas.

O rejuntamento s6 podera ser executado 48 horas apos o assentamento do piso e rodapé.

As juntas terdo espessura uniforme de no maximo Smm. Serd empregada argamassa de
rejuntamento pré-fabricada com impermeabilizante, conforme especificagdes do fabricante. Aplica se
o rejuntamento com auxilio de uma espatula de borracha, no sentido diagonal das pecas, de forma a
preencher perfeitamente as juntas.

Ap0s o rejuntamento, inicia-se a limpeza dos produtos com auxilio de uma esponja molhada
€ um pano seco.

Os cortes e furos no piso s6 poderfio ser feitos com equipamento proprio para essa
finalidade, ndo se admitindo o processo manual, sendo terminantemente proibido o emprego de
alicate, torqués e martelo

O piso e o rodapé pronto ndo poderdo apresentar pecas iguais com diferentes tonalidades,
empenadas, fora de esquadro, trincadas, quebradas ou com falhas.

8.9.3.1. Preparo da superficie
Conferir todos os caimentos e esquadros do contra-piso regularizado. Proceder a limpeza
rigorosa, ndo deixando partes soltas;
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Executar o assentamento 7 dias apds o preparo da superficie;
Antes do assentamento, varrer e lavar cuidadosamente os contrapisos;

8.9.3.2. Assentamento

Langar o cimento colante e espalhar com auxilio de uma desempenadeira de ago dentada;

O assentamento deve ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez a partir de
referencia estabelecida;

Colocar os ladrilhos sobre a superficie;

Bater levemente com martelo de borracha os ladrilhos, de modo a obter uma superficie
uniforme e sem desniveis entre os ladrilhos;

Cuidados:

Verificar o alinhamento e a declividade da superficie;

Planejar a disposi¢do dos ladrilhos antes do assentamento para diminuir recortes e perdas. Se
possivel acompanhar as juntas verticais;

De preferéncia, assentar as pegas recortadas escondidas sob os rodapés, cantoneiras de
juntas, soleiras e outros arremates;

Espessura da junta conforme especificagdes do fabricante;

Rejuntar o piso com rejunte industrializado, com pigmentagdo conforme projeto;

Efetuar a limpeza com pano seco ou estopa, trinta minutos apos a “pega’ da nata;

Evitar qualquer transito sobre a superficie do piso;

A limpeza final do piso deve ser realizada ao final dos servicos da obra.

Aplicar solugdo de acido muriatico diluido em agua na proporgdo de 1:10, de nodo a néo
prejudicar ou remover rejuntamento;

Qualquer modificagdo que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, s6 podera
ser feita mediante autorizagdo da fiscalizacao.

8.9.4.  Diretrizes gerais de fiscaliza¢do

O piso e rodapé ceramico deverdo ser assentados sobre superficie devidamente limpa, livre
de poeira e particulas soltas, com argamassa pré-fabricada de alta adesividade conforme
especificagdes do fabricante.

Receber o servigo somente se a superficie estiver isenta de empogamentos, ndo existirem
pegas soltas e a inclinagdo indicada no projeto estiver correta.

8.9.5.  Parametros de medicdo
8.9.5.1. Mensuracao dos Servigos
e  Metro quadrado (m?) de revestimento executado e aceito pela fiscalizacao.

8.9.5.2. Servigos inclusos nos pregos:
Fornecimento dos materiais e execu¢do do servico e limpeza.

8.9.5.3. Caracterizagfio dos Produtos:
a) Piso ceramico tipo porcelanato
Dimensoes: 60x60cm;
Cor: a ser definida pela FISCALIZACAO;
PEI 5,
Argamassa colante, classificagdo AC-II para uso externo.
Rejunte pré-fabricado cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

b) Rodapé ceramico
Dimensoes: h: 7cm;
Cor: idéntico ao piso existente;
PEI 5,
Argamassa colante, classificagdo AC-II para uso externo.
Rejunte pré-fabricado cor a ser definida pela FISCALIZACAO.



pOLICEY
i .j,‘i'\-'.l
S

Policia Federal Termo de Referéncia - Reforma DPF/JVE/SC Anexo |
Encargos e Especificagbes de Engenharia e Arquitetura
Critérios/Condig¢des/Orientacbes Gerais da Obra e Servigos

8.9.5.4. Aplicagao:
o Substitui¢do do revestimento cerdmico da calgada da entrada principal (Foto 29),
conforme indicag@o em projeto (Prancha 01/xx).

8.10. Soleira em Granito
8.10.1. Utilizacao

Em areas externas e internas, assentados com juntas a prumo sobre superficie previamente
preparada com argamassa de regularizagdo.

8.10.2.  Normas técnicas
e ABNT NBR 7206: 1982 Placas de marmore natural para revestimento de pisos;
e NBR NM 103: 1998 - Desempenos de granito;
e Recomendacdes do fabricante.

8.10.3. Diretrizes gerais de execu¢do

Serdo em placas de pedra, afeicoadas e aparelhadas, conforme o acabamento especifico.

Nao serdo aceitas pecas rachadas, empenadas ou com veios que comprometam seu aspecto,
durabilidade e resisténcia.

No assentamento das pegas, haverd especial cuidado quanto a variagdo de textura e
coloragdo, de forma que resultem superficies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem
concentracdes desequilibradas e/ou discrepantes.

As caracteristicas do material, forma e dimensdes das pegas obedecerdo, rigorosamente, as
especificagdes de projeto.

Os rebaixos, cortes ou furos serdo executados com a melhor técnica, de forma que a pega ndo
fique prejudicada na qualidade ou no aspecto.

As superficies ficardo perfeitamente aprumadas, desempenadas ¢ sem sali€ncias apreciaveis
entre as pegas.

As soleiras dos sanitarios e ambientes molhados deverdo ser inclinadas para dentro do
ambiente a fim de evitar o degrau de desnivel entre os ambientes.

O assentamento sera executado com argamassa pré-fabricada, seguindo as orientacdes do
fabricante em camada de espessura superior a 25 mm.

As juntas serdo executadas com argamassa traco 1:4 de cimento e areia, ¢ apresentardo
aspecto de simples justaposi¢do, sem argamassa visivel.

8.10.4. Pardmetros de medicdo
8.10.4.1. Mensuracdo dos Servigos
e metro (m) de revestimento executado e aceito pela fiscalizagao.

8.10.4.2. Servigos inclusos nos precos:
Fornecimento dos materiais e execugdo do servigo e limpeza.

8.10.4.3.  Caracterizacdo dos Produtos:
a) Soleira de granito preto (ou idéntico aos existentes):
e Dimensdes: 15x2cm;
e  Acabamento: 2 polimentos;
e Assentamento: Argamassa colante apropriada para granito uso interno e
externo.

8.10.4.4.  Aplicacio:
e Porta da cozinha de acesso ao espago vazio (Foto 36);
e Salasegura;
e Depodsito dos servicos gerais (equipe de contratados para realizagdo de
servicos de manutencdo) (Foto 1).
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Foto 1 - Vista do local a ser instalada soleira em
granito no depdsito dos servicos gerais

8.11. Gesso
8.11.1. Utilizacdo

No forro dos banheiros da sala do passaporte e do corredor referente a conclusdo da reforma
das celas, nas paredes divisorias da sala segura, conforme especificagdo do projeto.

8.11.2.  Normas técnicas
A execucdo dos revestimentos com argamassa de gesso obedecera as normas da ABNT,
particularmente as seguintes:
e ABNT NBR 16618:2017 Revestimento interno em gesso de paredes e tetos -
Procedimento;
e ABNT NBR 16657:2017 Bloco de gesso — Alvenaria de vedagdo — Execugao,
inspecdo e controle;
e NBR 13867 — Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso —
Materiais, preparo, aplicagdo e acabamento;
e NR-18 — Condi¢bes e meio ambiente de trabalho na industria da constru¢do —
18.17 — Alvenaria, revestimentos e acabamentos;
e Recomendagoes do fabricante.

8.11.3. Diretrizes gerais de execu¢do

A superficie base deve ser regular para se garantir a aplica¢do de uma camada uniforme do
revestimento em pasta de gesso. Em caso de necessidade, a superficie, base deve ser regularizada com
argamassa.

A superficie a ser revestida deve estar limpa, livre de pd, graxa, 6leos ou outros materiais
que diminuam a aderéncia. As eflorescéncias visiveis devem ser eliminadas ou neutralizadas.

A superficie-base de revestimento deve estar suficientemente umedecida antes da aplicagéo
do revestimento. Quando a superficie a revestir for pouco absorvente, deve-se fazer aplicacdo de
argamassa de chapisco ou emulsdes adesivas.

A pasta de gesso para revestimento deve ser preparada em quantidade suficiente para ser
aplicada antes do inicio da pega. A pasta que se encontrar no estado de endurecimento ndo se tornara
novamente trabalhdvel com adigdo de agua.

Na preparagdo da pasta de gesso, recomenda-se utilizar a relagdo agua/gesso recomendada
pelo fabricante. No procedimento de preparagdo, deve-se colocar o gesso sobre toda a dgua e aguardar
a completa absorc¢do para formag@o da pasta, sem que haja qualquer interven¢do manual ou mecanica.

Para retirar a pasta do recipiente deve-se utilizar ferramenta tipo colher de pedreiro ou
similar. Durante todo o processo ndo se deve entrar em contato manual com a pasta, a fim de evitar a
acelerag@o da pega.
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A camada de revestimento com pasta de gesso deve ter espessura a mais uniforme possivel e
ser cuidadosamente espalhada. Devem ser utilizados guias-mestras como testemunhas para auxiliar o
nivelamento e o prumo da camada de revestimento.

O revestimento em pasta de gesso pode ser aplicado em varias camadas até atingir o
nivelamento perfeito.

8.11.4. Diretrizes gerais de fiscaliza¢do

Verificar a qualidade do material antes do seu recebimento na obra;

Acompanhar o preparo da argamassa, principalmente a dosagem de dgua na mistura;

Acompanhar a execucdo do revestimento, inspecionando principalmente a espessura da
camada;

Verificar os desvios de prumo;

Receber o servigo somente se a superficie apresentar uma camada de revestimento uniforme,
sem ondula¢des, prumada, nivelada, com arestas regulares e vivas, e com o gesso perfeitamente fixado
as paredes.

8.11.5. Parametros de medicdo

8.11.5.1. Mensuracdo dos Servigos
e metro quadrado (m? de material, pela 4rea real, executado e aceito pela
fiscalizacdo.

8.11.5.2. Servicos inclusos nos precos:
Fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos ¢ mao-de-obra necessaria e
suficiente, e execugao do servigo.

8.11.5.3.  Aplicacao:
e  Como revestimento do forro dos banheiros, por ocasido da conclusdo da reforma
das celas;
e  Parede divisoria em gesso acartonado da sala segura;
e  Substituicdo do forro de gesso dos banheiros feminino e masculino da sala do
passaporte (Foto 2).

Foto 2 - Vista do forro do banheiro masculino da sala do
passaporte

8.12. Chapisco e argamassa
8.12.1. Utilizacao

Nos fechamentos das paredes demolidas, dos servigos referentes a conclusdo da reforma das
celas.
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8.12.2.  Padroniza¢io
Argamassa constituida de cimento, areia grossa e dgua de baixa consisténcia:

8.12.2.1. Revestimento de paredes internas e externas
Chapisco com argamassa de cimento e areia trago 1:3

8.12.3.  Normas técnicas
e NBR 13281/2005 — Argamassa industrializada para assentamento de paredes e
revestimento de paredes e tetos.

8.12.4.  Diretrizes gerais de execu¢do
8.12.4.1. Argamassa

Os revestimentos de argamassa deverao estar perfeitamente desempenados e aprumados.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular, para que essas
possam ser aplicadas em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos orgénicos.
As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais soluveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as
eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacdo do revestimento.

Os revestimentos de argamassa salvo indica¢do em contrario, serdo constituidos, no minimo,
por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o embogo, aplicado sobre a superficie a revestir
e o reboco, aplicado sobre o emboco.

A superficie para aplicacdo da argamassa devera ser aspera.

8.12.4.2. Chapisco comum:

As superficies destinadas a receber o chapisco comum serdo limpas com a vassoura e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicag@o desse tipo de revestimento.

Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se agua com o auxilio de
vasilhames. A operagdo tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho
de mangueira.

O chapisco comum serd executado com argamassa no trago 1:3 de cimento e areia,
empregando-se areia grossa, ou seja, a que passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4
mm.

A argamassa do chapisco sempre terd maior resisténcia que a do embocgo.

8.12.5. Diretrizes gerais de fiscalizag¢do

Verificar a qualidade do material antes do seu recebimento na obra;

Acompanhar o preparo da argamassa, principalmente a dosagem de dgua na mistura;

Acompanhar a execucdo do revestimento, inspecionando principalmente a espessura da
camada;

Receber o servigo somente se a superficie apresentar uma camada de revestimento uniforme
e com a argamassa perfeitamente fixada as paredes internas e externas, e teto.

8.12.5.1.  Especificagdes de aplicacdo
e  Como revestimento de parede na circulacdo das Celas.

8.12.6. Parametros de medicdo

8.12.6.1. Mensuracdo dos Servigos
e metro quadrado (m®) de material, pela area real, executado e aceito pela
fiscalizacdo.

8.12.6.2. Servicos inclusos nos pregos:
Fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos ¢ mao-de-obra necessaria ¢
execucdo do servico.
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8.12.7.  Especifica¢oes de aplicagdo

O chapisco serd aplicado como revestimento de parede na circulagdo das Celas, por

ocasido do fechamento das areas de alvenaria das paredes readequadas.
8.13. Esquadrias de madeira
8.13.1. Utilizacao

Na porta em madeira a ser instalada na Sala Segura, conforme as dimensdes e detalhes

constantes nos projetos de arquitetura e conforme as especificagdes fornecidas referentes ao tipo de
madeira, espessura das folhas e acabamento a ser utilizado.

8.13.2.  Normas técnicas
e ABNT NBR 10821-5:2017 Esquadrias para edificagdes Parte 5: Esquadrias
externas - Instalagdo e manutencgao.

8.13.3.  Diretrizes gerais de execu¢do
8.13.3.1. Portas

As portas serdo de madeira lisa, de 1* qualidade, com espessura 35mm, com marcos e
guarni¢des de madeira de lei, fixadas com espuma de poliuretano. O dimensionamento de cada porta
encontra-se no projeto arquitetonico, devendo as medidas ser confirmadas no local da obra.

A madeira devera seguir o que prescreve o item E-MAD.1, da pagina 313 do Caderno de
Encargos da PINI — 5% Edicao. A porta devera ser pintada em tinta esmalte acetinado.

8.13.3.2. Ferragens

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pecas de madeira,
deverdo ser fixadas exclusivamente com parafusos de latdo, ficando vedado, nesses locais, o uso de
quaisquer parafusos passiveis de corrosao.

As ferragens para esquadrias de madeira deverfo ser de primeira qualidade, com
funcionamento preciso, acabamento esmerado, caracteristicas gerais integralmente de acordo com as
presentes especificagdes, ou com as especificacdes do fabricante, quando se tratar de servigos
especiais e quando estiverem envolvidos tipos incomuns de esquadria.

Na instalacéo e fixacdo das ferragens, os rebaixos, desbastes e fura¢des, deverdo apresentar
forma e dimensdes exatas, ndo sendo permitidas instalagdes forcadas, ou com folgas excessivas, que
exijam corre¢des posteriores com massa, lascas de madeira ou outros artificios, especialmente em se
tratando de esquadrias com acabamento em cera ou verniz.

Todos os parafusos de fixacdo deverdo ser de latdo, com acabamento idéntico ao das
ferragens onde forem aplicados, e com dimensdes compativeis com os esfor¢os previstos sobre a pega
fixada.

Antes da execugdo dos servigos de pintura das esquadrias de madeira, todas as ferragens
deverdao ser removidas (exceto as dobradicas, que deverdo ser convenientemente protegidas), sendo
vedada a aplicacdo de tinta ou verniz, em qualquer tipo de ferragem.

As dobradicas deverdo ser fabricadas estritamente de acordo com as determinagbes da
ABNT pertinentes, com furagfo, escareadas para trés parafusos, acabamento cromado e dimensdes
compativeis com os esfor¢os previstos.

A localizagdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a serem
evitadas discrepancia de posi¢do ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de material idéntico ao das dobradigas,
acabamento e dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A fixagdo dos parafusos podera ocorrer com emprego de parafina ou cera de abelha, ndo se
admitindo em hipotese alguma o emprego de sabao.

A lubrificagdo das ferragens s6 podera ocorrer com emprego de grafite em po.

Deverdo ser adotadas precaugdes para evitar escorrimento ou respingos de tinta ou verniz em
ferragens ndo destinadas a pintura.

8.13.4. Diretrizes gerais de fiscaliza¢do
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Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugdo, devera ser procedida uma avalia¢do do
desempenho das esquadrias quanto aos seguintes aspectos funcionais: estanqueidade a agua de chuva,
ao ar, a insetos e poeira; isolamento sonoro, iluminagdo, ventilagdo, facilidade de manuseio e
manutengdo, durabilidade, resisténcia aos esfor¢os de uso e a cargas de vento.

8.13.5. Parametros de medicdo

8.13.5.1. Mensuracdo dos Servigos
e por esquadria instalada de acordo com o material, conforme as unidades da
planilha contratual.

8.13.5.2. Servigos inclusos nos precos:
Fornecimento dos materiais e execugdo dos servigos, incluindo acessorios e ferragens.

8.13.6. Especificagbes de aplicagdo
Serd instalada no acesso principal a sala segura, conforme indicagdo em projeto (PM1
da Prancha 01/04) (Foto 3).

—V T TR R

<

Foto

8.14. Esquadrias de aluminio
8.14.1.  Utilizacdo

Na porta em aluminio a ser instalada na Cozinha, no acesso ao espago vazio, conforme as
dimensdes e detalhes constantes nos projetos de arquitetura e conforme as especificagdes fornecidas
referentes ao tipo de madeira, espessura das folhas e acabamento a ser utilizado.

8.14.2.  Normas técnicas
e ABNT NBR 10821-5:2017 Esquadrias para edificagdes Parte 5: Esquadrias

externas - Instalagdo e manutengao.

8.14.3.  Diretrizes gerais de execu¢do
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O dimensionamento de cada porta encontra-se indicado no projeto arquitetonico, devendo as
medidas ser confirmadas no local da obra. Todos os cortes das chapas de aluminio e perfuragdes
necessarias a instalagdo serdo definidos e executados na fabrica, de conformidade com os as
dimensdes dos vados dos caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas
esquadrias instaladas. A especificagdes técnicas poderdio serem verificadas no item E-ALU.2, da
pagina 64 do Caderno de Encargos da PINI — 5 Edicao.

8.14.4.  Diretrizes gerais de fiscaliza¢do

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugdo, devera ser procedida uma avalia¢do do
desempenho das esquadrias quanto aos seguintes aspectos funcionais: estanqueidade a agua de chuva,
ao ar, a insetos e poeira; isolamento sonoro, iluminagdo, ventilagdo, facilidade de manuseio e
manutengdo, durabilidade, resisténcia aos esforgos de uso e a cargas de vento.

8.14.5. Pardmetros de medicdo

8.14.5.1. Mensuracao dos Servicos
e por esquadria instalada de acordo com o material, conforme as unidades da
planilha contratual.

8.14.5.2. Servigos inclusos nos prec¢os:
Fornecimento dos materiais e execugdo dos servigos, incluindo acessorios e ferragens.

8.14.6.  Especifica¢oes de aplicagdo
e Porta de aluminio tipo veneziana, com guarni¢do (PA1), a ser instalada na cozinha,
com acesso ao espago vazio, apos abertura do espaco respectivo, com a demoligdo da
alvenaria existente (Prancha 01/04).

8.15. Pintura Acrilica
8.15.1. Utilizacao

Nas paredes de alvenaria internas e externas das dependéncias da Delegacia, no volume do
abrigo da caixa d'agua e na face interna dos muros, cujos servigos, excetuando-se os relacionados a
conclusdo da reforma das celas, caracterizam-se com de repintura das alvenarias revestidas com
argamassa.

8.15.2.  Normas técnicas
e NBR 5987 - Tintas - Preparo para utilizagdo e técnicas de aplicagdo na pintura
de estruturas, instalagdes e equipamentos industriais;
e NBR 13245 — Execugdo de pinturas em edificagdes ndo industriais;
e Recomendagdes do fabricante.

8.15.3.  Diretrizes gerais de execu¢do
Antes de se iniciar os servicos de emassamento e pintura sobre superficies novas de
argamassa e concreto, deve-se aguardar 28 dias para a cura e secagem dos mesmos.
As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem:
e O pd devera ser eliminado, espanando-se a superficie;
e  Manchas de gordura serdo eliminadas com uma solu¢do de detergente e dgua, na
proporcao 1:1;
e A superficie devera deixada para secar;
e O mofo serd eliminado lavando-se a superficie com uma solugdo de dgua sanitaria
e agua, na proporcao de 1:1. A superficie sera enxaguada e deixada para secar;
e Em caso de umidade causada por vazamento, o mesmo devera ser corrigido;
e Havendo caiagdo, devera ser eliminada com escova de ago;
e  Pequenas rachaduras e furos deverao ser preenchidas com massa de reboco. Partes
soltas ou crostas de tintas antigas deverdo se eliminadas com uma espatula.
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As superficies s6 poderdo ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

Cada demado de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
devendo-se observar o intervalo minimo de 6 horas entre demaos sucessivas, ou o periodo indicado
pelo respectivo fabricante.

Igual cuidado havera entre deméos de tinta e de massa, observando-se um intervalo minimo
de 48 horas, ap6s cada demao de massa ou o periodo indicado pelo respectivo fabricante.

Precaucgdes especiais deverdo ser adotadas a fim de evitar escorrimentos ou salpicos de tinta
nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos sanitarios e de cozinha, etc). Os
salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.

A protecdo das superficies a serem pintadas podera ser obtida por:

e Isolamento com tiras de papel, fita de celulosa, pano, etc;

e  Separagdes com tapumes de madeira;

e  Enceramento ou envernizamento provisorio para superficies contiguas
destinadas a enceramento ou envernizamento anterior definitivo;

e  Preservadores plasticos que acarretem a formagao de pelicula removivel.

Toda a vez que uma superficie tiver sido lixada, esta devera ser cuidadosamente limpa com
escova e depois com um pano seco, para remover todo o po, antes da aplicacdo de cada demao.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (acetinado e/ou brilhante).

S6 poderdo ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo a base de agua, conforme
descrita a seguir, que deverdo ser entregues na obra em sua embalagem original da fabrica intacta; as
tonalidades poderdo ser preparadas ou no na obra, desde que obedega rigorosamente a tonalidade
indicada pela Fiscalizagdo. As tintas s6 poderdo ser afinadas ou diluidas, sejam as acrilicas ou
esmaltes de acordo com as instrugdes dos respectivos fabricantes.

As tonalidades das cores estdo definidas em projeto, entretanto, para toda e qualquer pintura,
sera exigida amostra prévia em dimensdes adequadas de no minimo 0,50 x 1,00 m.

A indicagdo exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando n#o
precisamente indicada em projeto, devera ser fixada pela Fiscalizagio.

Como tratamento prévio, todas as novas superficies de alvenaria deverdo ser emassadas com
massa PVA e lixadas, para a regularizacao de sua superficie.

8.15.3.1.  Pintura acrilica sobre parede com massa pva
8.15.3.1.1. Paredes internas

Sobre a superficie da parede totalmente lisa, limpa e seca deverdo ser aplicadas 2 (duas)
demaos de tinta, intervaladas de acordo com as instrugdes do Fabricante. A outra demdo devera ser
bem encorpada a fim de se obter uma superficie homogénea (seguir instru¢cdes do Fabricante). Caso,
apos secagem da tinta, tanto interna como externamente, for verificado que a mesma ndo ficou
completamente homogénea, se persistir algum defeito, deverd ser aplicada uma terceira demdo da
tinta, sem Onus a Contratante.

Devera haver o maximo de cuidado na execugdo da pintura para assegurar uniformidade de
coloragdo e homogeneidade de textura.

A limpeza da superficie pintada, quando necessaria, devera ser feita lavando-se a mesma por
igual com 4agua e sabdo neutro, sem esfregar, ou de acordo com instrugdes do fabricante da tinta
utilizada.

8.15.3.2. Repinturas internas e externas:

Caso a superficie apresente pintura com tinta em bom estado, a mesma devera, inicialmente,
ser escovada e lixada. O po6 devera ser eliminado e a nova pintura serd procedida diretamente.

Caso a superficie apresente pintura com tinta em mau estado, a mesma devera ser totalmente
removida com espatula, escova de ago ou lixa, tomando-se o cuidado de ndo estragar a camada de
reboco. Eliminado o pd, serd aplicada uma deméo de fundo preparador de paredes e em seguida,
procedida a pintura.
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Caso a superficie esteja caiada, a caiagdo deverd ser completamente removida com escova de
aco. Eliminado o po, serd aplicado fundo preparador de paredes diluido em aguarrds na proporc¢ao
recomendada pelo fabricante. A tinta acrilica serd aplicada apds a secagem do fundo preparador.

Caso a superficie apresente pintura com tinta brilhante, a mesma devera ser lixada até que o
brilho seja eliminado. Apos a retirada do po, sera aplicada a tinta acrilica.

8.15.3.3. Repinturas em superficies com problemas de mofo, bolor ou fungos:

Este problema, que produz o escurecimento da pintura, decompondo-a, sera resolvido
através da lavagem da superficie com uma solug@o de dgua com agua sanitaria na proporcdo de 1:1. A
solugdo devera ser removida com bastante 4gua e a tinta aplicada apds sua secagem.

8.15.3.4. Caracterizacdo dos Produtos:
e Tinta acrilica para pintura interna, cor a ser definida pela FISCALIZACAO,
acabamento acetinado, minimo de duas demaos.
e Tinta acrilica para pintura externa, cor a ser definida pela FISCALIZACAO,
acabamento acetinado, minimo de duas demaos.

8.15.4.  Diretrizes gerais de fiscalizag¢do

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugdo, a superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descolamento.

A fiscalizagdo pode, a seu critério, solicitar a execuc¢do da 3* demio de pintura, caso ndo
considere suficiente a cobertura depois da 2* demdo.

8.15.5. Parametros de medicdo
8.15.5.1. Mensuracao dos Servigos
e metro quadrado (m?) pela 4rea real, descontando-se os véos existentes.

8.15.5.2. Servigos inclusos nos pregos:

Fornecimento dos materiais e execucdo dos servigos, consistindo de limpeza de superficie
com jato de alta pressdo (jateamento), com a utilizacdo de solugdo de agua sanitaria e agua, na
proporcdo de 1:1, preparo da superficie, com inclusdo de massa acrilica para reparo de 10% da area,
lixamento e duas demdos de tinta acrilica. Para os muros, além dos servigos de limpeza (jateamento),
esta incluida uma demao de selador e duas demaos de tinta acrilica.

8.15.6.  Especifica¢oes de aplicagdo
e Paredes de alvenaria internas e externas; ¢ nos muros externos. Ver prancha
01/01.

8.16. Pintura — Esmalte Sintético
8.16.1. Utilizacao

Na protecéo das esquadrias metalicas dos brises localizados nas fachadas das dependéncias
da Delegacia e nas portas de madeira da sala segura.

8.16.2.  Normas técnicas
e NBR 5987 - Tintas - Preparo para utilizagdo e técnicas de aplicagdo na pintura
de estruturas, instalagdes e equipamentos industriais;
e NBR 13245 — Execugéo de pinturas em edificagdes ndo industriais;
e Recomendagdes do fabricante.

8.16.3.  Diretrizes gerais de execu¢do

As superficies metalicas que receberdo pintura em esmalte sintético (tinta aquidica), deverdo
ser cuidadosamente limpas, removendo-se manchas de gordura e eliminando pontos de ferrugem.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se as precaugdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
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Devera ser aplicada uma demao de primer anti-ferrugem (zarc@o) antes da aplicacdo do
esmalte sintético, com no minimo 2 (duas) demao de tinta, até o recobrimento perfeito da pega.

8.16.4. Diretrizes gerais de fiscalizag¢do

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucdo, a superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragao.

A fiscalizagdo pode, a seu critério, solicitar a execucdo da 3* demio de pintura, caso ndo
considere suficiente a cobertura depois da 2* demdo.

8.16.5. Parametros de medicdo
8.16.5.1. Mensuracao dos Servigos
Pinturas internas:
e metro quadrado (m?) pela area efetivamente pintada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia.

Pintura esquadrias:
e metro quadrado (m?) pela area de vio de luz ou pela 4rea de projegdo do conjunto no
plano vertical ou horizontal, sendo:
- esquadrias vazadas, gradis, veda¢des com tela: multiplicar por 1 (uma vez);
- esquadrias com vedagdo sem batentes: multiplicar por 2 (2 vezes);
- esquadrias com vedagdo com batentes: multiplicado por 3 (trés vezes);

8.16.5.2. Servigos inclusos nos prec¢os:

Fornecimento dos materiais ¢ execu¢do dos servigos, inclusive preparo da superficie; sdo
previstas 2 ou 3 demaos de pintura de acabamento; nas superficies em ferro, é prevista demao prévia
de antioxidante (zarcdo); nas superficies enferrujadas dos brises, é prevista a aplicacdo de solugdo

8.16.6.  Especifica¢oes de aplicagdo
e [tem a): pintura de gradil de ferro dos brises. Ver prancha 01/xx.
e [tem b): pintura da porta de madeira da sala segura PM1. Ver prancha 01/xx.

8.17. Instalacao de metais sanitarios e acessorios
8.17.1.  Utilizacao
Serdo instalados kit de acessorios nos banheiros do corredor de acesso as celas.

8.17.2.  Normas técnicas
e (Catalogos de empresas fornecedoras.
e NBR 10281 — Torneira de pressao - Especificacdo;
e NBR 13713 — Instala¢cdes hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico - Requisitos e
métodos de ensaio;
e NBR 10283:2018 - Revestimentos de superficies de metais e plasticos sanitarios
- Requisitos e métodos de ensaio;
e  Especificagdo do Contratante.

8.17.3.  Diretrizes gerais de execu¢do

Os metais e acessorios deverdo, para sua colocacdo, obedecer as especificagdes de projeto.

O encanador devera proceder a remogdo de todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulagdes as quais serdo
conectados os metais sanitarios. Deverd, também, proceder uma verificagdo visual quanto a possiveis
obstrucdes nas tubulagdes e remové-las quando for o caso.

Nas conexdes de agua devera ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicagdo devera ser
efetuada com um minimo de 2 voltas na conexdo que possuir a rosca externa, sempre no mesmo
sentido de giro para acoplamento.
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Nas conexdes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da
pega, visando a estanqueidade da ligacao.

8.17.4.  Diretrizes gerais de fiscalizag¢do

Todos os acessorios de ligagdo de agua dos aparelhos sanitarios serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua ligagdo,
terdo o acabamento especificado no memorial descritivo dos servigos.

Nenhuma pega devera estar conectada a tubulagdo de maneira forgada.

Néao sera permitido a utilizacdo de aderentes tipos epoxi ou silicone nas chumbagdes ou
conexdes.

8.17.5. Parametros de medicdo
8.17.5.1. Mensurag¢do dos Servigos

O pagamento serd por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizag@o.

8.17.5.2. Servicos inclusos nos precos:
Fornecimento e instalagdo dos metais sanitarios.

8.18. Aluguel de equipamentos
8.18.1. Andaimes
8.18.1.1. Disposi¢des gerais

Para a realizagdo de pintura das fachadas externas, foi considerado o aluguel de andaime
fachadeiro.

Todos os objetos, mobiliarios, paredes, pinturas, acessos, etc., deverdo ser protegidos com
plastico bolha, espuma e fixados com fitas adesivas antes do inicio da execuc¢do de cada trabalho para
que ndo sejam danificados no decorrer do servigo.

8.18.1.2. Normas técnicas
Serdo obedecidas as normas da ABNT, particularmente as seguintes:
e NR 18: “Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgao”,
Norma Regulamentadora aprovada pela Portaria n° 4 de 04.jul.1995, do Ministério do
Trabalho, Secretaria de Seguranga e Saude do Trabalho.
e NBR 7678/1983: Segurang¢a na Execu¢éo de Obras e Servi¢os de Construgéo.

8.18.1.3. Diretrizes gerais de execuc¢do

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentagio e fixacdo, deve ser realizado
por profissional legalmente habilitado.

Os andaimes devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as
cargas de trabalho a que estdo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e
fixado de modo seguro e resistente.

Devem ser tomadas precaucdes especiais, quando da montagem, desmontagem e
movimentacdo de andaimes proximos as redes elétricas.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-copo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em
todo o perimetro, com excec¢do do lado da face de trabalho.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizagio de escadas e outros meios para
atingirem lugares mais altos.

8.18.1.4. Diretrizes gerais de fiscalizagdo

A montagem, desmontagem, remanejamentos, etc., dos andaimes internos e externos, bem
como sua manutencdo ficard sob responsabilidade do CONSTRUTOR e devera passar pelo crivo da
fiscalizacdo.
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As pecas e montagem dos andaimes deverdo estar em conformidade com padrdo NRI8,
devendo ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranga, as cargas de trabalho a
que estardo sujeitos.

Deverdo ser utilizados bragadeiras que resistam a no minimo 700 Kg de escorregamento. O
piso de trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de
modo seguro e resistente. Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro.

A montagem dos andaimes deve seguir rigorosamente a NR-18. E imprescindivel a
apresentacdo da ART do responsavel técnico habilitado responsavel pela montagem.

Como critério de medigdo sera utilizado a area de fachada em que for instalado o andaime.

8.19. Limpeza de obra

Para o recebimento dos servigos, ao final das atividades constantes neste Termo de
Referéncia, a contratada devera executar uma minuciosa limpeza do local da obra, de forma que o
Contratante receba as instalagdes em excelentes condi¢des de higiene.

Os servicos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

a) Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

b) Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados, pedras, azulejos, vidros,
aparelhos sanitérios etc., serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados ou com
emprego de outros materiais recomendados pelos fabricantes, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

¢) A lavagem de marmores e granitos sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos;

d) As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracao,
serdo polidos em definitivo;

e) Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das alvenarias de pedra, dos azulejos e de
outros materiais;

f) Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens e
superficies das esquadrias devendo ser feita com removedor adequado e esponja
macia;

g) Os metais cromados serdo limpos com produto removedor adequado. Para
recuperagdo do brilho deverdo ser polidos a flanela;

h) A limpeza das lougas devera ser feita lavando-se com agua e sabdo, ndo sendo
permitido o uso de solug@o com acido;

i) A limpeza de manchas e respingos de tinta devera ser feita com produto removedor
adequado e esponja de palha de ago fina, sem danos as esquadrias e aos vidros;

j) A limpeza do forro, divisorias e luminarias também devera ser feita de acordo com
as recomendagoes do fabricante;

k) A limpeza de maquinas e aparelhos com remoc¢do de quaisquer vestigios de
argamassas, graxas ¢ manchas de o6leo que deverdo ser removidos com solvente
adequado;

1) A limpeza com escova metdlica de todos os vestigios de ferrugem ou de outras
manchas; e

Como critério de medigdo sera utilizada a area plana horizontal em projecdo de intervencgao.
Esta também prevista na planilha orcamentaria toda a desmobilizagdo e completa retirada de
equipamentos, acessOrios e materiais empregados na obra.
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8.20. Disposicoes finais

Serdo procedidos testes para verificagdo de todas as instalagdes, aparelhos, equipamentos ¢
sistemas da edificagdo, para evitar reclamagoes futuras. Imprevistos diversos serdo de dnus exclusivo
da Contratada até o limite estabelecido no Edital de Licitagdo da Obra.

Servigos extras com oOnus para o Contratante, somente poderdo ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.

Todo e qualquer servico complementar, visando a entrega dos servicos em perfeitas
condigdes, de acordo com a legislacdo municipal, estadual e federal e normas da ABNT, deverdo ser
previstos e executados pela Contratada.

A entrega do servico ndo exime a Contratada, em qualquer €poca, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei 10.406
de 10/01/2002 — Cédigo Civil).

Ap0s o recebimento provisorio dos servigos, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo de eventuais duvidas detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, e solucionar as imperfei¢cdes detectadas,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciado pela Contratada baixas, junto ao CREA e ao CAU, em cuja
jurisdicdo for exercida a atividade, da ART ou RRT de todos os envolvidos entregando a Fiscalizagdo
toda a documentagdo referente a essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia
oferecido

9. ESPECIFICACAO DE SERVICOS
9.1. Servigos preliminares (item 1.0)
9.1.1.  Canteiro de obras (item 1.1)
A Contratada devera providenciar a locagdo de abrigo provisorio metalico tipo container

constituido por um conjunto de 02 (dois) médulos, com dimensdes minimas de (altura: 2,50 m /
largura: 2,40 m / comprimento: 6,00 m), 01 (um) para escritorio técnico e depodsito; e 01 (um) para
vestiario e banheiros.

Todos os equipamentos referentes a execucao da reforma deverdo ser guardados no depdsito,
com aprovacdo da Fiscalizagdo. Deverao ser atendidas as dimensdes minimas dos ambientes e demais
exigéncias dispostas na NR-18, com relagfo as instalagdes do canteiro de obras.

9.2. Conclusido da Reforma nas Celas (item 2.0)
9.2.1.  Deposito (item 2.1)
Inspecionar a estrutura da cobertura, incluindo telhas, calhas e rufos, executando eventuais

consertos caso necessario, a fim de eliminar a infiltragdo existente, conforme item 1.1.0.10. A grade
existente sob a cobertura devera ser mantida (Foto 4);

Foto 4 - Vista da cobertura do deposito
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Executar perfilados de secdo 38x76mm para suporte de dutos da iluminagdo;
Isolar os pontos de dgua e esgoto existente na parede (Foto 5);

Foto 5 - Vista da cobertura do deposito

Nos pontos indicados na planta baixa (anexa), realizar o tratamento dos pontos
emergentes das caixas sifonadas com argamassa polimérica/membrana acrilica, reforcado com véu de
poliéster (MAV), com posterior instalagdo de grelhas de ralos sifonados;

Foto6 - Vista dos pontos no piso a serem tratados e
instaladas grelhas para ralos sifonados no deposito (circulos
amarelos).

Fornecimento e instalacdo de luminarias tipo calha de sobrepor, completas, com duas
lampadas de LED 18W, a serem fixadas na estrutura da cobertura, conforme cotas indicadas em planta
baixa;

Executar fundo selador e pintura com tinta acrilica acetinada em duas deméaos, ambos
do mesmo fabricante, da marca Suvinil ou equivalente técnico, cuja cor sera definida pela
FISCALIZACAO. As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas.

Efetuar limpeza geral, conforme orientagdes gerais contidas no inicio deste caderno.



== Policia Federal ~ Termo de Referéncia - Reforma DPF/JVE/SC ~ Anexo |
; Encargos e Especificagbes de Engenharia e Arquitetura
FEERAl Critérios/Condig¢des/Orientacbes Gerais da Obra e Servigos

9.2.2.  Circulagdo celas (item 2.2)

A porta de ferro existente no acesso ao deposito sera mantida e recebera através de
solda uma chapa de ago galvanizado, bem como recomposi¢do do seu requadro (Foto 7).

No fechamento da parede executada no banheiro, serd executado requadro do seu
reboco, bem como instalacdo de janela de aluminio maxim-ar, com vidros.

Foto7 - Fechamento parede do banheiro

Serdo instaladas 02 (duas) ldmpadas que serdo remanejadas da Sala Segura;

Executar fundo selador e pintura com tinta acrilica acetinada nos mesmos moldes do
item anterior;

Efetuar limpeza geral, conforme orientagdes gerais contidas no inicio deste caderno.

9.2.3.  Corredor de acesso (item 2.3)

Instalacdo de 02 (duas) janelas de aluminio basculantes com vidros nas aberturas
existentes dos banheiros (Foto 8);

Instala¢do de 02 (duas) portas nos banheiros, as quais ja foram adquiridas, incluindo
pintura em esmalte sintético branco, restando apenas fornecimento das vistas e ferragens;

Emassamento e pintura geral das paredes de alvenaria, no padrdo indicado pela
FISCALIZACAO;
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Foto 8 - Vista do corredor de acesso as celas

9.2.4.  Banheiros (item 2.4)
Execugao de forro de gesso nos 02 (dois) banheiros;

Instalacdo de 02 (duas) lumindrias tipo plafon LED 15W de embutir, na cor branca,
marca Bella ou equivalente técnico, constituida de material plastico tipo ABS e Metal, nas dimensdes
30 x 30 x 4,2cm, com tolerancia de (+/-) 2cm, com lampada LED de no minimo 15w / 3000K (Branco
Quente) ou 6500K (branco frio) ou 4200K (branco morno), na tensio bivolt.

Instala¢do de 02 (dois) assentos sanitarios convencionais, com tampa, na cor branca,
da marca atlas ou equivalente técnico, compativeis com o0s vasos sanitdrios ja instalados nos
banheiros;

Fornecimento e instalagdo de bancada em granito, polido, tipo andorinha, quartz,
castelo, corumba ou equivalente técnico, com cuba embutida oval em louga branca, dimensdes 35 x
50cm ou equivalente técnico, incluso valvula em metal cromado e sifao flexivel em pvc;

Instalacdo de 02 (duas) torneiras cromadas de mesa com fechamento automatico de
pressdo, da marca Docol ou equivalente técnico;
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Foto9 - Modelo de torneira cromada de mesa com
fechamento automatico de pressdo marca Docol ou
equivalente técnico.

Deverdo ser instalados 02 (dois) kit de acessorios para banheiro, constituidos por
toalheiro argola, toalheiro linear, porta-papel, cabide e saboneteira de sobrepor, em metal cromado. As
alturas de fixagdo na parede deverdo ser indicadas pela FISCALIZACAO.

Concluir os servicos de emassamento e pintura geral das paredes de alvenaria, no
padrio indicado pela FISCALIZACAO.

9.2.5.  Sala Segura (item 2.5)
Devera ser demolida a estrutura em concreto armado (vigas e pilares) existente sobre

as paredes de alvenaria, que também serdo demolidas (centro da sala = 40cm a 60cm) (Fotos 10 e 11);

Foto 10 - Estrutura a ser demolida (setas) Foto 11 - Estrutura a ser demolida (setas)

Concluir o requadro das aberturas na parede externa da Sala Segura instalar 02 (duas)
janelas tipo Maxim-ar na cor preta, conforme padrdo da edificagao;

Instalacdo de revestimento cerdmico porcelanato em toda a area, incluindo soleira em
granito, conforme padro da edificagdo ou definido pela FISCALIZACAO;

Instalag@o de forro de fibra-mineral, conforme padrdo da edificacao;
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Instalagdes elétricas, logicas e de iluminacdo conforme leiaute a definir pela
FISCALIZACAO;

Execu¢do de ante-sala, com parede constituidas em gesso acartonado (Drywall),
incluindo o fornecimento de 02 portas;

Instalacdo de uma fechadura eletronica para controle de acesso;

Retirada de refletores para posterior instalagdo na area das celas;

Manter caixa de piso existente, adequando sua tampa para o novo piso;

Concluir os servicos de emassamento e pintura geral das paredes de alvenaria, no
padrio indicado pela FISCALIZACAO.

9.3. Recuperacio das Fachadas Externas
9.3.1.  Pintura das fachadas, garagem e abrigo da caixa d'agua (itens 3.1 a 3.7)
Deverdo ser pintadas todas as paredes em alvenaria das fachadas, abrigo da caixa

d'agua e da garagem, com 02 (duas) demdos de tinta latex acrilica, na cor a ser definida pela
FISCALIZACAO, incluindo-se os servicos de limpeza da superficie, com a utilizagio de jato de
pressdo e solugdo de agua e 4gua sanitiria na propor¢do de 1:1, com eventuais corregdes do
emassamento existente, sendo, para isso, previsto a corre¢do de 10% da area de pintura. (Foto 12 a
Foto 17).

Foto 12 - Fachada principal
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Foto 13 - Fachada anterior (fundos) Foto 14 - Fachada lateral esquerda

o ..";

Foto 15 - Fachada lateral direita Foto 16 - Abrigo da caixa d'agua

Foto 17 - Garagem
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9.3.2.  Pintura dos brises das fachadas (itens 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3 ¢ 3.4.3)
Deveréo ser pintados os brises das fachadas principal (lados esquerdo e direito), lateral

direita e lateral esquerda, com fundo preparador de superficie corroida e posterior pintura com esmalte
sintético, na cor a ser definida pela FISCALIZACAO (Foto 18 a Foto 21).

T (il
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Foto 18 - Brise da fachada principal (Lado | Foto 19 - Brise da fachada principal (Lado
esquerdo). direito).

Le.

Foto 20 - Brise da fachada lateral direita.

9.3.3. Remogdo dos brises das fachadas (itens 3.2.5, 3.2.3, 3.3.3 ¢ 3.4.3)
Deverdo ser removidos os brises das fachadas anterior (fundos) (Foto 22) e lateral

direita (Foto 23), sendo que na fachada anterior (indicagdo em projeto) serd instalado um novo brise, e
com fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético, na cor a ser definida pela FISCALIZACAO.
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Foto 22 - Brise da Fachada anterior a ser removido e

substituido por um novo.

Foto 23 - Brise da Fachaa lateral direita a ser
removido.

9.3.4.  Espaco vazio (item 3.6)
Deverdo ser pintadas todas as paredes em alvenaria, nos moldes das pinturas externas

das fachadas, inclusive a platibanda. Além disso, executar passeio em piso intertravado, com bloco
retangular cor natural de 20x10cm, espessura 6¢cm, conforme dimensdes indicadas em projeto. Para
este item, caso necessario, readequar as caixas de passagem existentes da drenagem pluvial.

9.3.5.  Pintura dos muros de divisa (itens 3.1 a 3.7)
Deverdo ser pintadas todas as paredes em alvenaria dos muros de divisa, com 02

(duas) demdos de tinta latex acrilica, na cor a ser definida pela FISCALIZACAO e conforme
indicagdo em projeto do perimetro (prancha 01/04), incluindo-se os servicos de limpeza da superficie,
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com a utilizagdo de jato de pressdo e solugdo de agua e dgua sanitaria na proporg¢do de 1:1, aplicacdo
de fundo selador acrilico. Nesta etapa, estdo incluidos o abrigo do medidor de energia ¢ a mureta da
rampa de acesso ao estacionamento dos fundos, localizada ao lado do abrigo da caixa d'dgua (Foto 24
a Foto 28).

Foto 24 - Muro da lateral direita (vista da | Foto25 - Muro dos fundos
entrada principal)

Foto 26 - Muro a lateral esquerda - Setor C Foto 27 - Fachada lateral esquerda - Setor B

Foto 28 - Fachada lateral esquerda - Setor A
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9.3.6.  Substituicdo do piso cerdmico da cal¢ada da entrada principal (itens 3.9)

O revestimento ceramico da calgada localizada na area externa em frente a entrada
principal sera substituido por revestimento novo (Foto 29 e Foto 31), do tipo porcelanato de
dimensdes 60x60 cm, antiderrapante, na cor e modelo a serem definidos pela FISCALIZACAO,
incluindo-se os servigos de demoli¢do e transporte (carga, descarga e transporte) do revestimento
existente, e instalacdo concomitante de piso tatil direcional de concreto, na cor vermelha, conforme
indicagdo em projeto (Foto 30).

Foto 29 - Revestimento ceramica da calgada | Foto 30 - Rampa de acesso (local a ser
principal a ser removido e substituido instalado o piso tatil direcional).

- e

Foto 31 - Revestimento ceramica da calgada principal
a ser removido e substituido

9.3.7.  Substituicdo da porta da fachada posterior (fundos)por porta corta-fogo (itens 3.11)
A porta metalica da fachada anterior (fundos) sera substituida por 02 (duas) portas
corta-fogo, dimensodes 0,90x2,10m, conforme indica¢do em projeto (Foto 32).
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Foto 32 - Porta metalica a ser substituida por portas corta-fogo
(fachada posterior)

9.3.8.  Impermeabilizacdo da laje descoberta da entrada principal (itens 3.12)
A laje descoberta da entrada principal sera impermeabilizada com manta asfaltica,

com aplicacdo de primer asfaltico, espessura 3mm, conforme indica¢éo em projeto (Foto 33).

Foto 33 - Laje descoberta a ser impermeabilizada (fachada principal)

9.4. Recuperacio das instalagées internas
9.4.1.  Pintura da alvenaria (itens 4.1)
Deverdo ser pintadas todas as paredes internas em alvenaria, com 02 (duas) demaos de

tinta latex acetinada, na cor a ser definida pela FISCALIZACAO, incluindo-se os servigos de preparo
da superficie, com eventuais corre¢oes do emassamento existente (Fotos 34 e 35).
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Foto 34 - Paredes de alvenaria internas Foto 35 - Paredes de alvenaria internas

1.1.1.  Instalagcdo de porta de aluminio na cozinha (itens 4.2)

Serd instalada 01 (uma) porta de aluminio dimensdes 0,70x2,10m, incluindo-se os
servigos de demolicdo de alvenaria (abertura do espago da porta), requadro em argamassa das paredes
e instalagdo de soleira em granito. Nesta etapa, verificar a possibilidade de manter a janela existente,
adequando, caso necessario, a fixag@o entre esta e a porta ().
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Foto 36 - Vista da parte interna da cozinha, com indicacdo do local a ser
instalada um porta de aluminio (linhas pontilhadas amarelas).
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